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Müşterinin adı/adresi 
Customer name/address

: YELTEN MADENCİLİK VE TİC.A.Ş."

KÖY IÇI NO:192 OKLALI KÖYÜ/LÜLEBURGAZ

Tel: 0536 816 6939 Fax:

İstek Numarası 
Order No

: 200100270

Numunenin adı ve tarifi 
Name, identity 

: 800 - 1500 mikron - KUVARS

Numunenin kabul tarihi 
The date of receipt of test item

: 08.05.2023

Açıklamalar 
Remarks

:

Deneyin yapıldığı tarih 
Date of Test

: 11.05.2023

Raporun sayfa sayısı 
Number of pages of the Report

: 2      

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren  Esan Eczacıbaşı, TÜRKAK'tan AB-0254-T ile TS EN ISO 17025:2017 standardına göre 
 akredite edilmiştir.  
Esan Eczacıbaşı accredited by TÜRKAK under registration number AB-0254-T for TS EN ISO 17025:2017 for  as test laboratory. 
  
Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı  
Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. 
Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the 
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports. 
  
Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı 
 olan takip eden sayfalarda verilmiştir. 
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are 
part of this report.   

Mühür / Kaşe 
Seal

Yayımlandığı Tarih 
Date

Deney Sorumlusu 
Person in charge of test

Onaylayan 
Approval

11.05.2023 FATİH YALIN ENGİN SARIEFE / KALİTE 
KONTROL YÖNETİCİSİ
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Müşteri Numune Fişi Numarası 
Customer test voucher number

: 000001

Deney Metodu 
Test method

: XRF Komple Kimyasal Analiz / XRF Complete Chemical Analysis

Deneyi Yapanın Adı 
Person in charge of test

: FATİH YALIN / KİMYA LABORATUVARI UZMAN TEKNİSYENİ

Tamamlanma Tarihi 
Date of completion

: 11.05.2023

Çevre Şartları 
Environmental conditions

: Merkez Kimya Laboratuvarı / Sıcaklık-temperature: 15-30°C ; Nem-moisture :  %75

Analiz Sonuçları 
Test Results

Test Metodu 
Test Method

İncelenen Özellik 
Examined Feature

Birim  
Unit

Sonuç 
Result

SiO2

SiO2
% 91.52

Al2O3

Al2O3
% 4.67

Fe2O3

Fe2O3
% 0.204

TiO2

TiO2
% 0.026

CaO

CaO
% 0.14

MgO

MgO
% 0.02

Na2O

Na2O
% 0.87

K2O

K2O
% 2.25

TS - EN 2980, TS - EN 3245’e dayalı işletme içi metot

Internal method based on TS - EN 2980, TS - EN 3245

Ateş zayiatı

Loss of Ignition
% 0.25
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